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METODE ANALISIS PENAMPANG DAN METODE LAYER
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ABSTRAKBalok Kastella merupakan pengembangan dari profil IWF (I Wide Flange). Dalam proses pembuatannyaprofil IWF dibelah menjadi dua bagian, hal ini dimaksudkan agar tinggi balok kastella dapat disesuaikandengan tinggi yang sudah didesain. Balok kastella memiliki keunggulan dalam hal peningkatan kapasitasmomen, sekaligus dapat mengatasi permasalahan yang ditimbulkan pada balok kastella yaitu berupa web

buckling dan penurunan kapasitas geser. Penelitian ini bertujuan untuk mencari kapasitas geser, kapasitasbeban leleh dan kapasitas beban ultimit serta pola keruntuhan yang terjadi pada benda uji ini. Penelitianini dilakukan dengan 1 buah benda uji, yaitu balok kastella dengan penyambung diagonal tulangan bajaD22 dan komposit mortar dengan dimensi 275x75x7x5 mm. Panjang bentang profil IWF untuk pengujianini sebesar 780 mm. Pengujian ini memakai tumpuan sendi dan rol. Beban yang diaplikasikan pada balokadalah beban dua titik yang bekerja pada arah tegak lurus bidang balok, dimana posisi titik pembebananadalah 1/3 dan 2/3 dari panjang total benda uji. Benda uji ini akan dianalisis menggunakan analisispenampang. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode analisis penampang dan metode layerdidapatkan pola keruntuhan yang terjadi adalah pola keruntuhan geser. Dengan menggunakan metodelayer didapatkan kapasitas beban leleh adala sebesar 494,06 kN sedangkan kapasitas beban ultimitsebesar 580,99 kN. Dengan menggunakan metode analisis tampang didapatkan kapasitas beban lelehsebesar 402,90 kN sampai dengan 512,45 kN sedangkan untuk kapasitas beban ultimit adalah sebesar567,15 kN sanpai dengan 842,52 kN.
Kata Kunci : Balok Kastella, Balok Geser, Analisis Penampang.

ABSTRACT

Castella beam is a development of IWF (I Wide Flange) profile, which is made by splitting  the IWF profile
along its span into two pieces equally, with the intention to get a proper height as the height that had been
designed. Castella beam have excellency in moment capacity increament, and resolving usual problem that
occurs in Castella Beam at once, which is web buckling and shear capacity decreament. This research is
intended to analyze shear capacity, yield capacity, and ultimate load capacity  alongside with the failure
pattern which occurring in the specimen. This research was done with 1 specimen, that is castella beam with
reinforcement D22 as diagonal bracing and composite mortar with dimension of 275x75x7x5 mm. The span
of IWF profile is 780 mm. The test using hinge and roll support. The load which is applied to the beam are two
joint loads which perpendicular to the beam. The joint loads positioned at 1/3 and 2/3 of  beam  span length.
The specimen would be analyzed using section analysis. Based on calculation using section analysis method
and layer method, failure pattern that occurs in the specimen are shear failure pattern. Yield capacity result
obtained using layer method is 494,06 kN and ultimate load capacity is 580,99 kN. Yield capacity obtained
using section analysis method are range from 402.90 kN to 512,45 kN and ultimate load capacity result are
range from 567.15 kN to 842,52 kN.
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1. PendahuluanBalok Kastella merupakan balok yangditingktakan dari profil IWF dengan tujuanmemperbesar momen inersia untukmemperoleh kapasitas lentur yang lebih besardari profil IWF standart. Pada umumnya balokkastella dibuat dari profil IWF dengan caramembelah profil scara zig – zag seoanjangsumbu balok, sehingga didapat dua potonganprofil yang selanjutnya kedua potongan profil inidisusun kembali / disatukan dengan cara dilas,dengan demikian diperoleh profil baru yanglebih tinggi dari profil standart (Blodget, 1982)[1]. Penggunaan profil IWF (I Wide Flange)sebagai komponen struktur pendukung bebanmulai umum digunakan. Salah satu upaya yangdilakukan untuk menghemat biaya konstruksidan memperoleh desain konstruksi yangekonomis adalah dengan meminimalisasi bahanpada balok profil IWF yang dilakukan denganmenambah tinggi balok melalui pembuatanbalok yang dibelah menjadi dua bagian padabadan, yang dikenal dengan balok castellated.Bukaan pada balok castellated ini dapat berupabukaan lingkaran, elips, heksagonal, segi empatdan penyambung diagonal.
Castellated beam dengan bentuk bukaanheksagonal, lingkaran, persegi dan penyambungdiagonal mempunyai beberapa kekurangan,diantaranya yaitu penambahan tinggi yangterbatas, proses pemotongan perlu dilakukandengan lebih teliti, terjadi masalah tekuk,mekanisme kegagalan yang terjadi didominasioleh mekanisme vierendeel karenaberkurangnya kekakuan pada flens dan terjadibuckling pada penyambung diagonal.Penenelitian ini menggunakan castellated beammodifikasi dengan penyambung tulangan bajaagar dapat meninimalisir kelemahan yangterjadi pada castellated beam dengan bentukbukaan heksagonal, lingkaran, persegi,penyambung diagonal dan mendapatkankelebihan antara lain:1. Pemotongan profil dilakukan secara lurustepat ditengah badan profil sepanjangbentang.2. Dapat memiliki tinggi yang tidak terbatas,tetapi tentunya juga harusmempertimbangkan kekurangan-kekurangan yang ada pada balok baja

castellated modifikasi tersebut.3. Terjadinya mekanisme vierendeel dapatdiminimalisasi karena tinggi stem balokmencapai  0,5 h.

4. Mengurangi terjadinya tekuk pada pangakudiagonal.
2. Tinjauan Pustaka
2.1. Kapasitas Momen balok Kastella Sebagai

ProfilKapasitas momen balok castellated sebagaiprofil dapat ditentukan dengan persamaanberikut:Pada kondisi leleh:= × ×Pada kondisi plastis:= × ×dengan : =  Momenyield (Nmm)=  Momen plastis (Nmm)=  Luas sayap profil (mm²)=  Tegangan leleh baja (N/mm2)=  Tegangan ultimit baja (N/mm2)=  Tegangan ultimit baja (N/mm²)=  Tinggi efektif (mm)
2.2. Kapasitas Geser PenampangKapasitas geser penampang dapat ditentukandengan persamaan berikut:
1. Kapasitas geser badan / web (Vs):= × ℎ ×dengan :=  Kuat geser bagian badan (N)=  Tebal badan balok castellated (mm)ℎ =  Tinggi penampang (mm)=  Tegangan leleh balok castellated(N/mm²)
2. Kapasitas geser mortar (Vc):= × × ×dengan :=  Kuat geser pada mortar (N)= Kuat tekan mortar (N/mm²)=  Lebar penampang (mm)=  Tinggi efektif   penampang mortar(mm)
2.3. Balok Baja KatellaBalok baja kastella merupakan balok yangditingkatkan dari profil IWF dengan tujuanmemperbesar momen inersia untuk memperolehkapasitas lentur yang lebih besar dari profil IWFstandar. Pada umumnya balok kastella dibuat dari
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profil IWF dengan cara membelah profil secara zig-zagsepanjang sumbu balok, sehingga didapat duapotongan profil yang selanjutnya kedua potonganprofil ini disusun kembali/disatukan dengan cara dilas,dengan demikian diperoleh profil baru yang lebihtinggi dari profil standar (Blodgett, 1982).Menurut Kerdal dan Nethercot yang dikutipBradley (2003), menjelaskan bahwa dalammendesain suatu balok kastella denganmenggunakan struktur balok. Untukmenganalisis dengan baik dan mengerti secarapenuh mengenai balok kastella adalah denganmelihat secara individual setiap komponen padabalok kastella. Ketika selesai maka balokkemudian dapat difungsikan dengan baik danmencapai kekuatan yang sesuai dengan desain.Peningkatan rasio tinggi dan tebal badan profil(dg/tw) dapat meningkatkan kemampuandukung lentur, namun disisi lain menyebabkanbadan profil balok kastella menjadi lebihlangsing sehingga peristiwa tekuk pada badanakibat geser vertikal dan tekuk akibat kolompada penampang T akibat momen lentur perludiwaspadai (Tamboli, 1997) sedangkanbanyaknya lubang pada badan akanmempengaruhi jenis keruntuhannya (Blodgett,1982).
2.4. Metode LayerMenurut Park dan Paulay (1975) analisis denganmenggunakan metode diskrit elemen ataumetode pias (layer) dapat digunakan untukmenentukan kapasitas lentur penampang balokbeton bertulang berdasarkan diagram tegangan-regangan dari bahan-bahan penyusunnya.Metode pias (layer) dilakukan dengan caramembagi penampang balok beton bertulangmenjadi sejumlah pias, kemudianmengasumsikan nilai kedalaman garis netral.Jika regangan pada satu titik diketahui makaregangan pada tiap pias dapat dihitung.Berdasarkan nilai regangan yang telah dihitunguntuk masing-masing pias maka dapat dihitungjuga nilai tegangan dan gaya yang bekerja.Prosedur dilakukan dengan mengasumsikannilai kedalaman garis netral sampai tercapaikeseimbangan gaya.Menurut Satyarno (2012), Perhitungan dalammetode layer memiki beberapa tahapan, yaitu :

a. Membuat layer atau lapisan padapenampangb. Setiap lapis mempunyai tegangan danregangan yang sama (berdasarkan diagramtegangan dan regangannya)c. Coba suatu nilai kedalaman garis netral (c)d. Tentukan nilai regangan di suatu lapise. Tentukan tegangan di setiap lapisf. Tentukan regangan di setiap lapisg. Menghitung gaya di setiap lapis (Cc, Cs danTs)h. Menghitung komponen gaya tekan C(C=Cc+Cs)i. Menghitung komponen gaya tarik T (T=Ts)j. Mengontrol kesetimbangan gaya tarik dantekan dengan mencoba variasi nilai garisnetral (C=T)k. Menghitung momen, M=Ʃ(Ciyi+Tiyi)
3. Metode Penelitian
3.1. Benda UjiBenda uji utama terdiri dari satu buah bendayaitu balok kastella dengan penyambungdiagonal tulangan baja D22 dan kompositmortar dengan dimensi 275x75x7x5 mm.Panjang bentang profil IWF untuk pengujian inisebesar 780 mm. Pengujian ini memakaitumpuan sendi dan rol. Beban yangdiaplikasikan pada balok adalah beban dua titikyang bekerja pada arah tegak lurus bidang balok,dimana posisi titik pembebanan adalah 1/3 dan2/3 dari panjang total benda uji.Tabel 1. Benda Uji Utama
L

(mm)
h

(mm)
bw

(mm)
tf

(mm)
tw

(mm)

Tumpuan ke
titik

pembebanan
(mm)910 275 75 7 5 260
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Gambar 1. Benda Uji Utama
Material – material benda uji memilikispesifikasi sebagai berikut :Tabel 2. Spesifikasi Benda Uji

3.2. Analisis Benda UjiUntuk menganalisis benda uji pertama kali yangdilakukan adalah menguji propertis bahanbenda uji. Setelah itu dilakukan analisispenampang untuk mengetahui keruntuhan yangterjadi, kapasitas geser, kapasistas beban lelehserta kapasitas beban ultimit. Berikut adalahsystem pembebanan untuk perhitungankapasitas beban menggunakan metode analisispenampang.

Gambar 2. Skema Pembebanan

4. Pembahasan dan Analisa
4.1 Perhitungan Kapasitas Momen Balok
PenampangKapasitas momen balok kastella modifikasikomposit dihitung berdasarkan beberapakondisi meliputi perhitungan kapasitas saatkondisi crack, kondisi leleh dan kondisi ultimit.Perhitungan pada kondisi crack dilakukandengan memperhitungkan pengaruh dari profilIWF. Hasil perhitungan kapasitas momen balok
castellated modifikasi komposit disajikan dalamTabel 3.Tabel 3. Hasil Perhitungan Teoritis KapasitasMomen Balok Castellated Modifikasi KompositMortar
No Kondisi

Kapasitas Momen

Penampang

(kN)1 Crack 64,842 Yield 402,90 s/d 512,453 Ultimit 567,15 s/d 842,52
4.2 Perhitungan Kapasitas Geser Balok
PenampangPerhitungan kapasitas momen balok kastellamodifikasi komposit meliputi perhitungankapasitas geser pengaku dan kapasitas gesermortar. Setelah didapatkan kapasitas geserpengaku dan kapasitas geser tulangan akandijumlahkan dan hasilnya akan dibandingkandengan beban lentur yang didapatkan untukmembuktikan kegagalan yang terjadi, apakahgagal geser atau gagal lentur. Hasil perhitungankapasitas momen balok kastella modifikasikomposit disajikan dalam Tabel 4.Tabel 4. Hasil perhitungan teoritis kapasitasgeser balok castellated modifikasi kompositmortar

Perhitungan
Kapasitas Geser

(kN)Kapasitas Geser Mortar 149,64Kapasitas Geser Pengaku 286,53Kapasitas Geser PenampangKomposit 436,17

Jenis Pengujian Jumlah KeteranganKuat TekanMortar 3 buah Silinder(d=150 mm,h=300 mm)Kuat Tarik BajaIWF 3 buah Panjang 50 mmKuat Tarik BajaSiku 2 buah Panjang 50 mmKuat TarikTulangan D 22 3 buah Panjang 50 mmMaterialPropertiesAgregat Halus - Daerah Merapi,Yogyakarta
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4.3. Metode LayerPerhitungan dengan menggunakan metode layerdilakukan dengan cara mencari besarnya nilaikedalaman garis netral sehingga nilaikesetimbangan gaya yang terjadi antara daerahtekan dan tarik pada penampang balok menjadisama besar atau seimbangTabel 5. Hasil perhitungan teoritis kapasitasgeser balok castellated modifikasi kompositmortar dengan metode layer

4.4. Prediksi Keruntuhan Berdasarkan Tipe
PembebananPrediksi keruntuhan didasarkan pada hasilperhitungan kapasitas pembebanan geser dankapasistas pembebanan lentur.

Plentur = 557.87 kN (hasil analisis numerik
metode layer/pias)Pgeser = 2 * V

r= 2 * 65.00= 130.01 kN= 130.01 + 46.977= 176.98 kNPlentur < Pgeser557.87 kN > 176.98 kN OK…!Berdasarkan hasil perhitungan diatas tiperkeruntuhan yang terjadi adalah tipe keruntuhangeser.
5. Kesimpulan dan Saran

5.1. KesimpulanDari hasil penelitian diatas didapatkakesimpulan sebagai berikut :1. Berdasarkan hasil perhitungan analisispenampang dan metode layer didapatkan

bahwa keruntuhan yang terjadi adalah polakeruntuhan geser.2. Berdasarkan hasil analisis penampangdidapatkan hasil kapasita beban leleh adalahsebesar 402,90 kN sampai dengan 512,45kN. Sedangan untuk kapasitas beban ultimitadalah sebesar 567,15 kN sampai dengan842,52 kN.3. Berdasarkan hasil perhitungan metode layerdidapatkan kasitas beban leleh sebesar494,06 kN sedangan kapasitas beban ultimitsebesar 580,99 kN.
5.2. SaranPenelitian ini tentunya masih memerlukankajian lebih lanjut, sehingga beberapa saranyang dapat diberikan sebagai masukan untukpenelitian yang lebih lanjut adalah sebagaiberikut :1. Diperlukan metode tambahan untukmemperkuat hasil perhitungan.2. Diperlukan pembuktian hasil denganpengujian dilaboratorium.
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Perhitungan
Balok Castellated

Modifikasi
Komposit Mortar

Kapasitas
Momen (kNm)

Kapasitas
Beban (kN)

My Mp Py PPMetode Layer 64,22 75,52 494,06 580,99


